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Допустимы ли водяные линзы на кровле?
Какие допуски?

Мелкие лужи, глубина которых не превышает 7-9 мм, возникающие на поверхности
кровельного материала из-за наличия допустимых отклонений по ровности основания (при
промере ровности основания 2-х метровой рейкой вдоль уклона зазор не должен быть более 5
мм.) и нахлестов полотнищ материала в швах, являются допустимыми.
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